
Utvendig treskrue C4, 
løs og i boks
Tre til tre utvendig

Diameter d
1
 (utvendig) 5mm 6mm

Diameter d
2
 (innvendig) 3,45mm 4,20mm

Diameter Hode D 9,1-9,5mm 11,0-11,4mm

Torx bits Torx 25 Torx 30
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C4 belegg for bruk i service class 3

Settherdet kullstål C1022. 

Belegg testet hos SP i Sverige til 

korrosivetetsklasse C4. 

Motek utvendige treskruer kan brukes for alle tre til 

tre forbindelser i normal 

utendørs C1 - C3 miljø.

- 30% raskere enn forgjengeren, raskest i klassen.

- Skruespissens spesielle utforming gjør at skruen 

tar tak i treverket umiddelbart, lavt oppstartstrykk.

- Optimal for stikkskuing.

- Perfekt fi nish på nedsenket hode, ingen fl ising 

eller oppsprekking. 

- Perfekt tilpasset Torx bitsspor, forenkler innskruing 

i unaturlige posisjoner.

- Frislipp tilpasset norske dimensjoner av trevirke for 

å forhindre at det materialet man fester løftes ved 

innskruing.

- Skruen opptar større bevegelser i konstruksjonen.
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C4 belegg

Tekniskhåndbok

Material

Settherdet kullstål C1022, utvendig belegg C4

Dimensjon d mm 5 6

Karakteristisk bøymoment M
y,k 

Nmm 6786 10937

Karakteristisk uttrekksparameter, f
ax,90,,k 

N/mm2 16,33

(Densitet 350)

15.63

(Densitet 350)

Karakteristisk uttrekksparameter, f
ax,0,,k 

N/mm2 12,21

(Densitet 350)

10,66

(Densitet 350)

Karakteristisk gjennomtrekk hode f
head,k

N/mm2 23,38

(Densitet 350)

21,71

(Densitet 350)

Karakteristisk strekklast (kN) 8,67 13,18

Overfl atebehandling: Motek C4

Beregning av uttrekkslast
(Karakteristisk uttrekksparameter, fax,k) * (utvendig diameter på skrue) * (gjengelengde inn i treverket)

Beregning gjennom trekk av hode
(Karakteristisk gjennomtrekk hode fhead,k) * (diameter på hode)2

Disse verdier er testet frem med spesifi kk densitet på materialet og 90o mot fi berrettning. For å regne om disse til 
aktuell densitet som brukes på byggeplassen (normal densitet ca 350kg/m3) i henhold til formel. Husk å bruk sik-
kerhetsfaktor da dette er karakteristiske laster

Genrerell omregningsfaktor for densitet i treverket


